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ZLECENIODAWCA Nova Ceramica Sp. z 0.0., ul. Jana Pawfa II 13, 25-025 Kielce

UMOWA/

ZLECENIE NR 0LO00OP4 NR SPRAWY |WP.5212.69.2024.AD

Przedmiot badan Ptytki ceramiczne
Gres szkliwiony rektyfikowany

Opis probki Dgn;e na
MEGACER 60x60x2 cm 0 i
Nova Ceramica Sp. z 0.0., Zaktad Produkcyjny: va iod

Producent . : . . ; eceniodawcy
ul. Powstancéw Wielkopolskich 14, 26-341 Mniszkdw

Probka pobrana przez Zleceniodawce

Identyfikator probki 63P/2024

Licznos¢ proébki 2 phytki

Data przyjecis do 25.04.2024r.

laboratorium

Data wykonania badania 09.05.2024r.

METODY / PROCEDURY BADANIA:
EN 16165:2021-10 Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation.

Annex A Barefoot ramp test
DIN EN 16165:2023-02 Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation.
Annex NB Assessment classes

WYNIKI BADAN

1. Oznaczanie kata poslizgu.

Licznos¢ probki: powierzchnia 0,5 m?

Kat nachylenia rampy @barefoot[°] 24,7

Klasyfikacja:

Klasa zdolnosci antyposlizgowej C
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UWAGI:

1. Podane wartosci niepewnosci wynikow sg niepewnoscig rozszerzong obliczong dla poziomu ufnosci ok. 95 %
i wspolczynniku rozszerzenia k=2 i nie uwzgledniaja etapu pobierania probek.

2. Wyniki badan odnosza sie wytacznie do badanych obiektow.

3. Sprawozdanie z badan moze by¢ powielane wytacznie w catosci, natomiast na fragmentaryczne powielanie
wymagana jest zgoda laboratorium.

Warszawa, 17.05.2024r.
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